大理石和花岗岩的区别 
    建筑装修、装饰用的饰面石材主要有大理石和花岗石。大理石主要用于室内，花岗石主要用于室外，均为高级饰面材料。用大理石和花岗石作室内外饰面装饰效果好、耐久，但造价高，因而多用于公共建筑和装饰等级要求高的工程中。但近年来，随着生活水平的提高，人们对自身的生活环境的美学观念也在不断地更新，大理石和花岗石也越来越多地出现在家居装饰装修中。
石材主要分为人造和天然两大类，这里主要介绍天然大理石和天然花岗石。 
    天然大理石是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩。属于中硬石材，主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成。其主要成分以碳酸钙为主，约占50%以上。其他还有碳酸镁、氧化钙、氧化锰及二氧化硅等。由于大理石一般都含有杂质，而且碳酸钙在大气中受二氧化碳、碳化物、水气的作用，也容易风化和溶蚀，而使表面很快失去光泽。所以少数的，如汉白玉、艾叶青等质纯、杂质少的比较稳定耐久的品种可用于室外，其他品种不宜用于室外，一般只用于室内装饰面。 
     天然大理石可制成高级装饰工程的饰面板，用于宾馆、展览馆、影剧院、商场、图书馆、机场、车站等公共建筑工程内的室内墙面、往面、栏杆、地面、窗台板、服务台、电梯间门脸的饰面等，是理想的室内高级装饰材料。此外还可以用于制作大理石壁画、工艺品、生活用品等。 
    天然花岗石是火成岩，也叫酸性结晶深成岩，是火成岩中分布最广的一种岩石，属于硬石材，由长石、石英和云母组成，其成分以 二氧化硅为主，约占65%～75%。岩质坚硬密实，按其结晶颗粒大小可分为"伟晶"、"粗晶"和"细晶"三种。 
   花岗石的品质决定于矿物成分和结构。品质优良的花岗石，结晶颗粒细而均匀，云母含量少而石英较多，并且不含有黄铁矿。花岗石不易风化变质，外观色泽可保持百年以上，因此多用于墙基础和外墙饰面。由于花岗石硬度较高、耐磨，所以也常用于高级建筑装修工程，例如，大堂的地面。 
    由于花岗石与大理石相比质地更坚硬且耐酸，因而在家居装饰装修中更适用于室外阳台、庭院、客餐厅的地面及窗台。而大理石则可用于吧台、料理台、餐柜的台面。 
1、花岗石材：花岗石石材是没有彩色条纹的，多数只有彩色斑点，还有的是纯色。其中矿物颗粒越细越好，说明结构紧密结实。 
2、大理石板材：大理石材矿物成分简单，易加工，多数质地细腻，镜面效果较好。其缺点是质地较花岗石软，被硬重物体撞击时易受损伤，浅色石材易被污染。铺地大理石尽量选单色，选择台面时有条纹的饰布效果较好。其他挑选方法可参考花岗石的挑选方法。 
  石材的种类 
 现今常用的石材种类分为四大类：沉积岩、变质岩、火成岩和人造石。 
一、沉积岩 
    沉积岩是由冰川、河流、风、海洋和植物等有机体中的碎屑脱离出来，沉积形成岩石矿床，并经过数百万年的高温高压固结而成。 
1． 石灰石： 
     主要矿物成分为方解石。矿物颗粒和晶体结构不多见，表面平滑，呈小颗粒状。硬度不一，有些致密石灰石可以抛光。颜色有黑、灰、白、黄和褐色。石灰石含海水形成的石灰，故而得名。 
2．砂岩: 
    由石英颗粒（沙子）形成，结构稳定，通常呈淡褐色或红色，主要含硅、钙、黏土和氧化铁。 
3．皂石: 
   由各种滑石形成，很软。它是耐磨的致密矿，不易产生污迹。 
4．化石: 
   含海洋贝类、植物天然化石，被认为是石灰石。 
5．石灰华（孔石）: 
     一般是奶油色或淡红色，由温泉的方解石沉积而成。因水流从石头中穿过而形成很多小孔，这些小孔常用合成树脂或水泥填满，否则需要大量的养护工作。属于石灰石和大理石。 
二、变质岩 
     变质岩是在高温高压和矿物质的混合作用下由一种石头自然变质成的另一种石头。质变可能是重结晶、纹理改变或颜色改变。 
1．大理石 
     是重结晶的石灰岩，石灰岩在高温高压下变软，并在所含矿物质发生变化时重新结晶形成大理石。主要成分是钙和白云石，颜色很多，通常有明显的花纹，矿物颗粒很多。摩氏硬度在2.5到5之间。 
大理石分为三类： 
 白云石：菱镁矿（碳酸钙镁）含量40%以上 
镁橄榄石：菱镁矿（碳酸钙镁）含量在5%到40%之间。 
方解石：菱镁矿（碳酸钙镁）含量少于5% 
2．板石： 
   由黏土岩、沉积页岩（有时由石英石）形成的变质岩，矿物颗粒微细，薄而易碎，通常为黑、灰或绿色。 
3．蛇纹石 
     因其花纹似蛇皮而得名，最常见的颜色为绿色和褐色。摩氏硬度在2.5至4之间。含大量的镁，源于火成岩。重结晶作用和钻石抛光效果有时不佳。 
三、火成岩 
火成岩主要由火山材料形成，如岩浆。地表下的液体岩浆冷却、凝固。矿物质气体和液体渗入岩石而形成新的结晶和各种颜色。 
花岗岩： 
主要由石英（35%）、长石（45%）和钾形成，一般为深颜色。
大理石与花岗岩的区别

1、天然石在日常使用中主要是分为两种：大理石和花岗石。一般来说，凡是有纹理的，称为大理石，以点斑为主的称为花岗石。这是从广义上来说的了。从狭义上来说，大理石指的是云南大理出产的石材。事实上，现在全国各地没几块石是大理出来的。 
    这两者也可以从地质概念来区分。花岗石是火成岩，也叫酸性结晶深成岩，是火成岩中分布最广的一种岩石，由长石、石英和云母组成，其成分以二氧化硅为主，约占65%～75%，岩质坚硬密实。所谓的火成岩就是地下的岩浆或火山喷溢的熔岩冷凝结晶而成的岩石。 火成岩中二氧化硅的含量、长石的性质及其含量决定了石材的性质。当二氧化硅的含量大于65％，就属于酸性岩，这种岩石中正长石、斜长石、石英等基本矿物形成晶体时，呈粒状结构，就称为花岗岩。 
   大理石是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩。地壳的内力作用促使原来的各类岩石发生质的变化的过程。质的变化是指原来岩石的结构、构造和矿物成分的改变。经过质变形成的新的岩石类型称为变质岩。大理石主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成。其主要成分以碳酸钙为主，约占50%以上。其他还有碳酸镁、氧化钙、氧化锰及二氧化硅等。由于大理石一般都含有杂质，而且碳酸钙在大气中受二氧化碳、碳化物、水气的作用，也容易风化和溶蚀，而使表面很快失去光泽，大理石一般性质比较软，这是相对于花岗石而言的。当然，你没必要去理会这个，因为这个地质年代都是按亿来计算的，在我们有生之年，这个质变都是有限的一种变化。 
当然，上面所说的大理石与花岗石在上述的分类中，都是一种较狭义上的定义。现在市面上所说的，一般有纹理的都是变质岩，所以也通称大理石了。而显点斑结晶颗粒的，也就通称花岗岩了。事实上，太详细的分类，那是地质学家的事了，对于室内装修来说，差不多就行了。当然，如果你的石材用于室外，由于环境较为恶劣，就需要进行较为详细的分类了。 
因为天然石材表面有细孔，所以在耐污方面比较弱。一般在加工厂都会在其表面进行处理。在室内装修中，电视机台面、窗台台面、室内地面等适合使用大理石。而门槛、厨柜台面、室外地面就适合使用花岗石。其中厨柜台面最好是使用深色的花岗石。 
现在市面上销售的天然石材，部分色泽是经过人工处理的，这些石材一般使用半到一年左右就会显露出其真实面孔。最明显的是现在市面上的大花绿，很多都是染色而成的，并非真正的大花绿。 
另外要注意的是背面网格，出现这种情况有两种：1.石材本身较脆，必须加网格，例如西班牙米黄。2.偷工减料，这些石材的厚度被削薄了，强度不够，所以加了网格，一般颜色较深的石材如果有网格，多数是这个因素。 
二、人造石材是以不饱和聚酯树脂为粘结剂，配以天然大理石或方解石、白云石、硅砂、玻璃粉等无机物粉料，以及适量的阻燃剂、颜色等，经配料混合、浇铸、振动压缩、挤压等方法成型固化制成的一种人造石材。人造石材是人工根据实际使用中的问题而研究出来的，它在防潮、防酸、防碱、耐高温、拼凑性方面都有长足的进步。当然，人造的东西自然有人造的缺点，人造石一般的自然性显然不足，所以被用于橱柜等对于实用要求较高的场所多，对于窗台、地面等强调装饰性的就少了。 
另一个妨碍人造石使用的因素是人的因素。由于人造石的制作工艺差异很大，所以性能特征也不完全一致。所以上面所说的性能并一定是你所购买的人造石的性能。目前市面上进口的人造石在性能上面是比较好的，相对来说，国产的就可能只有“吹”的份了。简单点说，进口的大理石允许用砂纸打磨表面的划痕，用户自己处理一下就不再显见了，而很多国产的人造石显然不能支持这种做法，越打磨越烂。 
人造石适合应用在一些恶劣环境中，例如厨房、洗手间等等。因为纹理相对太假，在装修中极少被用于装饰性的项目。 
选购人造石，最好是先拿一块样板进行恶劣性试验，例如倒酱油或者油污、以及进行磨损试验。 
综上所述，究竟选购那种，要根据使用用途的不同和个人经济能力而定。
石材产地及分类

1.按地名分为
北京：轩辕石 金海石 永定河石 燕山京谷石 房山青石 拒马河石
天津：丹青石
河北：曲阳雪浪石 涞水云纹石 太行豹皮石 冀东滦河石
山东: 博山文石   金钱石 崂山绿石    齐彩石 天景石 艾山石 竹叶石 红丝石 砣矶石 青州石 徐公石 杏山石 三叶虫化石 汉黄石 马牙石 徐公石 泰山石 颜神石 兖州石 长岛球石 济南绿石 泰黄石 崮山卵石 紫金石 梅石
四川: 绿泥石 涪江石 姜结石 葡萄石 黄蜡石 金沙江石 泸州雨花石 三峡石 长江石 岷江石 泸州空心响石 绥江卵石 青衣江卵石 泸州画石 泸州浮雕石 沫水石
重庆：夔门千层石 龙骨石 重庆花卵 
广东: 英德石 菊花石 北江石 潮州黄蜡石 阳春孔雀石 花都菊花石
广西: 红河石 彩陶石 大化石 天峨石 黑珍珠 墨石 彩霞石 邕江石 草花石 三江石 菊花石 幽兰石 太湖石 梨皮石 龟纹石 浔江石 雷公墨 黔江石 右江石 百色彩石 黄蜡石 大湾石 来宾石 （黄牛滩 二塘石） 邕江石 运江石、马山石 灵山花石 安陲青石 桂平太湖石 柳州彩霞石 武宣石
江苏: 太湖石 灵璧石 吕梁石 雨花石 昆石 千层石 茅山石 宜兴石 龙潭石 镇江石 菊花石 栖霞石 水晶 石榴石 雨花石
我国十四大石材产地
我国十四大石材产地
（一）山东莱州
（二）广东云浮
（三）广东深圳
（四）福建厦门
（五）广西岑溪
（ 六）四川雅安
（七）河南南阳
（八）新疆石材工贸基地 
（九）北京板石工贸基地 
（十）赞皇板石工贸基地
（十一）陕西紫阳板石工贸基地
（十二）河北曲阳石雕工贸基地
（十三）内蒙古山西河北黑花岗石工贸基地 
（十四）大连双塔石材工业区
石材的种类 
现今常用的石材种类分为四大类：沉积岩、变质岩、火成岩和人造石。 
一、沉积岩 
　　沉积岩是由冰川、河流、风、海洋和植物等有机体中的碎屑脱离出来，沉积形成岩石矿床，并经过数百万年的高温高压固结而成。 
１． 石灰石： 
　　主要矿物成分为方解石。矿物颗粒和晶体结构不多见，表面平滑，呈小颗粒状。硬度不一，有些致密石灰石可以抛光。颜色有黑、灰、白、黄和褐色。石灰石含海水形成的石灰，故而得名。 
２．砂岩: 
　　由石英颗粒（沙子）形成，结构稳定，通常呈淡褐色或红色，主要含硅、钙、黏土和氧化铁。 
３．皂石: 
　　由各种滑石形成，很软。它是耐磨的致密矿，不易产生污迹。 
４．化石: 
　　含海洋贝类、植物天然化石，被认为是石灰石。 
５．石灰华（孔石）: 
　　一般是奶油色或淡红色，由温泉的方解石沉积而成。因水流从石头中穿过而形成很多小孔，这些小孔常用合成树脂或水泥填满，否则需要大量的养护工作。属于石灰石和大理石。 
二、变质岩 
　　变质岩是在高温高压和矿物质的混合作用下由一种石头自然变质成的另一种石头。质变可能是重结晶、纹理改变或颜色改变。 
１．大理石 
　　是重结晶的石灰岩，石灰岩在高温高压下变软，并在所含矿物质发生变化时重新结晶形成大理石。主要成分是钙和白云石，颜色很多，通常有明显的花纹，矿物颗粒很多。摩氏硬度在2.5到5之间。 
大理石分为三类： 
白云石：菱镁矿（碳酸钙镁）含量40%以上 
镁橄榄石：菱镁矿（碳酸钙镁）含量在5%到40%之间。 
方解石：菱镁矿（碳酸钙镁）含量少于5% 
２．板石： 
　　由黏土岩、沉积页岩（有时由石英石）形成的变质岩，矿物颗粒微细，薄而易碎，通常为黑、灰或绿色。 
３．蛇纹石 
　　因其花纹似蛇皮而得名，最常见的颜色为绿色和褐色。摩氏硬度在2.5至4之间。含大量的镁，源于火成岩。重结晶作用和钻石抛光效果有时不佳。 
三、火成岩 
　　火成岩主要由火山材料形成，如岩浆。地表下的液体岩浆冷却、凝固。矿物质气体和液体渗入岩石而形成新的结晶和各种颜色。 
花岗岩： 
　　主要由石英（35%）、长石（45%）和钾形成，一般为深颜色。方解石即使含有也非常少。质地非常坚硬，比大理石养护要容易，但仍有小孔，并会产生污迹。按照石英、云母和长石的混合比列不同，花岗岩分为不同类型。黑花岗岩即钙长石，所含石英、长石极少，其成分不同于真正的花岗岩。 
四、人造石 
　　人造石是用非天然的混合物制成的，如树脂、水泥加碎石黏合剂。 
水磨石： 
大理石和花岗岩碎片嵌入水泥混合物中。 
凝聚石或聚集石： 
大理石碎片嵌入有颜色的树脂混合物中。 
文化石或仿造石 
树脂混合物上油漆或与油漆混合，貌似大理石。
